
Вещество t °C NBR VMQ FPM EPDM AU FFPM PTFE
1,4-Бутандиол (бутан-1,4-диол; 1,4-бутилен гликоль; 1,4-дигидроксибутан; 
тетраметилен 1,4-диол; 1,4-тетраметилен гликоль) C4H10O2 водный раствор

20° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

1,4-Бутандиол (бутан-1,4-диол; 1,4-бутилен гликоль; 1,4-дигидроксибутан; 
тетраметилен 1,4-диол; 1,4-тетраметилен гликоль) C4H10O2 водный раствор

60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

ASTM- топливо A / Marine distillate DMA - легкий летний судовой дизель 60° Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

ASTM- топливо B / Marine distillate DMB - средний летний судовой дизель 60° Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

ASTM- топливо C / Marine distillate DMС - тяжелый летний судовой дизель 60° Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Авиамоторное топливо JP3 керосин авиационный тяжелый 20° Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Авиамоторное топливо JP4 керосин авиационный тяжелый 20° Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Авиамоторное топливо JP5 керосин авиационный тяжелый 20° Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Авиамоторное топливо JP6 керосин авиационный тяжелый 20° Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Адипиновая кислота водный раствор 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Азот 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Азотная кислота дымящаяся 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Азотная кислота концентрированная 80° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Азотная кислота разбавленная 80° Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Аккумуляторная кислота (серная кислота) 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Акрилонитрил (цианистый винил, винилоцианид , НАК) 60° Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Аллиловый спирт (проп-2-ен-1-ол) 80° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Амилацетат (амиловый эфир уксусной кислоты) СН3(СН2)4ОСОСН3 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Амиловый спирт C5H11OH 60° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Аммиак 100% 20° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Аммиачная вода, гидрат аммиака (гидроксид аммония, едкий аммоний, едкий 
аммиак)

40° Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Ангидрид малеиновой кислоты, Малеиновый ангидрид, C4H2O3 60° Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Ангидрид уксусной кислоты, уксусный ангидрид (CH3CO)2O 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Ангидрид уксусной кислоты, уксусный ангидрид (CH3CO)2O 80° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Анизол (метоксибензол, метилфениловый эфир) C6H5OCH3 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Анилин (фениламин) С6H5NH2 60° Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Анилин-хлорид, солянокислый анилин, хлорид фениламмония раствор 20° Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Анилин-хлорид, солянокислый анилин, хлорид фениламмония раствор 100° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Антифриз автомобильный 60° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Антрахинон сульфоновая кислота водный раствор 30° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Асфальт 100° Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Ацетальдегид с уксусной кислотой 90/10% 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Ацетамид CH3CONH2 - амид уксусной кислоты 20° Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Ацетат аммония = пищевая добавка E264, консервант водный раствор 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Ацетат калия водный раствор 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Ацетат никеля водный раствор 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Ацетат цинка 20° Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Ацетилен 60° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Ацетон 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Ацетофенон (метилфенилкетон, C6H5COCH3) 20° Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Белильная или хлорная известь 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Белый щелок / гидроксид натрия (NaOH) + сульфид натрия (Na2S) 100° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Бензиловый спирт, фенилкарбинол, C6H5CH2OH. 60° Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Бензин ! внимание на присадки! 80° Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Бензин-бензол(C6H6) 80/20% 20° Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Бензин-бензол(C6H6) химический 50/50% 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Бензин-бензол(C6H6) химический 60/40% 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Бензин-бензол(C6H6) химический 70/30% 20° Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Бензин-бензол(C6H6)-зтанол (C2H5OH) 50/30/20% 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Нужны специальные композиции Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Бензойная кислота C6H5СООН водный раствор 60° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Бензойный альдегид (бензальдегид) C6H5CHO 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Бензол (C6H6) 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Биогаз (в основном - метан) 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Бисульфит кальция (Гидросульфит кальция,Сернистокислый кальций, 
кислый; сульфитный щелок) Ca(HSO3)2 водный раствор

20° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Бисульфит натрия = гидросульфит натрия = NaHSO3 водный раствор 100° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Бисульфитный щелок при варке целлюлозы 50° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Бисуьфат калия (Гидросульфат калия, Сернокислый калий, кислый) KHSO4 
водный раствор

40° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Битумы 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Борная кислота = ортоборная кислота H3BO3 водный раствор 60° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Бром жидкий 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Бромат калия KBrO3, 10% водный раствор 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Бромбензол = фенилбромид C6H5Br 20° Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Бромид калия водный раствор = калий бромистый KBr. 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Бромид лития водный раствор LiBr 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Бромистоводородная кислота = водный раствор HBr 60° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Бромная вода холодная насыщенная — водный раствор брома Br2(содержит 
HBrO и HBr)

20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Бункероное топливо - оно же Бункерное масло жидкое топливо для судов, 
обычно тяжелое остаточное топливо, т.е. мазуты, масла и дизели

60° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Бутадиен = дивинил C4H6 60° Нет данных (скорее подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Бутан газообразный C4H10 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит



Вещество t °C NBR VMQ FPM EPDM AU FFPM PTFE
Бутанол-1 (н-бутанол, н-бутиловый спирт) C4H9OH : первичный бутиловый 
спирт СН3(СН2)3ОН, Его изомеры: нормальный вторичный бутиловый спирт 
СН3СН2СН(ОН)СН3, изобутиловый спирт (СН3)2СНСН2ОН, третбутиловый 
спирт (триметилкарбинол) (СН3)3СОН водный раствор

20° Хорошо подходит Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Бутанол-1 (н-бутанол, н-бутиловый спирт) C4H9OH : первичный бутиловый 
спирт СН3(СН2)3ОН, Его изомеры: нормальный вторичный бутиловый спирт 
СН3СН2СН(ОН)СН3, изобутиловый спирт (СН3)2СНСН2ОН, третбутиловый 
спирт (триметилкарбинол) (СН3)3СОН водный раствор

60° Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Бутилацетаты (бутиловые эфиры уксусной к-ты) СН3СООС4Н9 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Бутилен (бутен) C4H8 жидкий 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Бутиленгликоль, БУТИЛЕНГЛИКОЛИ (бутандиолы) С4Н8(ОН)2 60° Хорошо подходит Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Бутиловый спирт = н-бутанол, н-бутиловый спирт СН3(СН2)3ОН и его 
изомеры: нормальный вторичный бутиловый спирт СН3СН2СН(ОН)СН3, 
изобутиловый спирт (СН3)2СНСН2ОН, третбутиловый спирт 
(триметилкарбинол) (СН3)3СОН.

60° Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Бутилфенол C10H14O 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Бутиндиол = 1,4 Бутиндиол = 2-Бутин-1,4-диол C4H6O2 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Вазелин 60° Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Вазелиновое масло = Oleum vaselini seu Parafinum liquidum, "жидкий 
парафин"

60° Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Веселящий газ = оксид азота(I) = N2O 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Винилацетат = C4H6O2 = виниловый эфир уксусной к-ты 20° Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Винилхлорид жидкий = хлорэтилен = хлористый винил = C2H3Cl 20° Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Винная кислота = диоксиянтарная кислота = Тартаровая кислота = 2,3-
дигидроксибутандиовая кислота = C4H6O6 водный раствор

60° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Вино 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Виски 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Вода H20 100° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Водород H2 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Водяной пар H20 130° Совсем не подходит Совсем не подходит Нужны специальные композиции Хорошо подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит

Воздух маслосодержащий 80° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Воздух чистый 80° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Ворвань 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Выхлопные - отходящие газы содержащие диоксид серы 60° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Выхлопные - отходящие газы содержащие диоксид углерода 60° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Выхлопные - отходящие газы содержащие нитриды серы 60° Нет данных (скорее подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Выхлопные - отходящие газы содержащие нитриды серы 80° Нет данных (скорее подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Выхлопные - отходящие газы содержащие оксид углерода - угарный газ 60° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Выхлопные - отходящие газы содержащие серу 60° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Выхлопные - отходящие газы содержащие серу 80° Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Выхлопные - отходящие газы содержащие следы фтористоводородной к-ты 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Выхлопные - отходящие газы содержащие соляную кислоту 60° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Газовый конденсат 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Газойль - продукт переработки нефти, смесь жидких углеводородов, 80° Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Газохол - автомобильное топливо -смесь неэтилированного бензина и 
этилового спирта

20° Совсем не подходит Совсем не подходит Нужны специальные композиции Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Газы обжига в цветной металлургии 60° Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Гексальдегид = (гексаналь, гексановый альдегид, капроальдегид, 
капроновый альдегид) C6H120

20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Гексан C6H14 60° Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Гексантриол C6H14O3 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Гексафторид серы = элегаз = шестифтористая сера = SF6 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Гексахлорбутадиен = ГХБД, перхлордивинил = С4С16 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Гексахлорциклогексан = ГХЦГ = Гексахлоран = линдан = 666 = гексатокс = 
гаммексан = бензолгексахлорид = C6H6Cl6

20° Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Гексен = C6H12 20° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Гептан = C7H16 60° Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Гидравлические жидкости змульсии вода-масло HFB 80° Совсем не подходит Совсем не подходит Нужны специальные композиции Нужны специальные композиции Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Гидравлические жидкостигидравлческие масла DIN 51 524 80° Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Гидравлические жидкостизмульсии вода-масло HFB 60° Нужны специальные композиции Нет данных (скорее подходит) Нужны специальные композиции Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Гидразин гидрат = N2H4-H2O 20° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Гидроксид бария = едкий барит = Ba(OH)2 водный раствор 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Гидроксид кальция = Ca(OH)2 = гашёная известь = «пушонка» = Ca(OH)2 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Гидроксиламин сульфат = ГИДРОКСИЛАМИН СЕРНОКИСЛЫЙ = 
(NH2OH)2·H2SO4 водный раствор

35 Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Гидросульфит калия KHSO3, Гидросульфит натрия NaHSO3, Гидросульфит 
кальция Ca(HSO3)2 водный раствор

40° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Гидрохинон =пара-дигидроксибензол = бензол-1,4-диол = C6H6O2 водный 
раствор

20° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Гипохлорид кальция = Сa(ClO)2 водный раствор 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Гипохлорит натрия = лабарракова вода = жавелевая вода = NaOCl водный 
раствор

20° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Глауберова соль = Na2SO4·10H2O, десятиводный кристаллогидрат 
(декагидрат) сульфата натрия = Sal glauberi = мирабилит = сибирская соль = 
гуджир = сернокислый натрий водный раствор

20° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Гликолевая кислота = гидроксиуксусная кислота, гидроксиэтановая кислота = 
C2H4O3 водная 37%

20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Гликоли: этиленгликоль и пропиленгликоль, чистые и водные растворы 100° Не подходит по температуре Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Глицерин = C3H5(OH)3 водный раствор 100° Не подходит по температуре Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Глицерина хлоргидрин = ClСH2СН(ОН)СH2ОН 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Глицин = аминоуксусная кислота = NH2 —CH2 —COOH водный pаствор 10% 40° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Глюкоза =виноградный сахар = декстроза = C6H12O6 водный раствор 80° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит



Вещество t °C NBR VMQ FPM EPDM AU FFPM PTFE
Двуокись серы = оксид серы (IV) = двуокись серы = чернистый газ = 
сернистый ангидрид= SO2 водный pаствор

60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Двуокись серы жидкая (под давлением) 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Двуокись серы сухой газ 80° Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Деготь 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Дегтярное масло 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Декагидронафталин (см. выше) 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Декагидронафталин = Декалин = Пергидронафталин = C10H18 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Декстрин = пищевая добавка E1400 водный раствор 60° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Десмодур T = Толуилендиизоцианат = ТДИ = Desmodur T = C9H6N2O2 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Десмофен 2000 = Окись пропилена = простой полиэфир, растворитель 80° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Детергенты = моющие средства ПАВ 100° Не подходит по температуре Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Диацетоновый спирт = C6H12O2 20° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Дибензилзфир = Этилен гликоль дибензил эфир = C16H18O2 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Дибутил эфир = C8H18O 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Дибутилсебацинат = "Дибутилсебакат" = НООС-(СН2)8-СООН 60° Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Дибутилфталат (см.выше) 60° Совсем не подходит Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Дибутилфталат = C16H22O4 20° Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Дигексилфталат = ДАФ-6 = Дигексилбензол-1,2-дикарбонат= С20Н30О4 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Дигликолевая кислота = C4H6O5 водный раствор 60° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Дизельное топливо = солярка = соляра 60° Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Диизобутилкетон = (2,6-диметил-4-гептанон) = [(СH3)2CHCH2]2СО 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Диизопропиловый эфир = изопропиловый эфир =-2-изопропоксипропан = 
С6Н14О

60° Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Диметиламин = (CH3)2NH 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Диметилформамид = DMFA, ДМФА = C3H7NO 60° Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Диметилэфир = C2H6O = метиловый эфир = метоксиметан = древесный 
эфир

20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Динонилфталат = Динонил фталат = Dinonyl phthalate = C26H42O4 30° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Диоксан = C4H8O2 = чаще всего 1,4-диоксан = диэтилендиоксид 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Диоксид углерода влажный CO2- углекислый газ 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Диоксид углерода влажный CO2- углекислый газ 60° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Диоксид углерода сухой CO2- углекислый газ 60° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Диоктилсебацинат = ДОС = DOS = C26H50O4 = диоктилсебакат 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Диоктилфталат, dioctyl phthalate, ДОФ,DOP, пластификатор доф, 
диоктиловый эфир фталевой кислот, C24-H38-O4

60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Дипентен (смесь R-Лимонена и S-Лимонена) = С10H16 20° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Дифенил = бифенил = C12H10 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Дихлорбензол, С6Н4Сl2, дифенилхлорид 100° Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Дихлорбензол, С6Н4Сl2, дифенилхлорид 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Дихлорбутилен = дихлорбутен = C4H6Cl2 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Дихлорметан = хлористый метилен = ДХМ = CH2Cl2 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Дихлоруксусная кислота C2H2Cl2O2 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Дихлорэтан C2H4Cl2 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Дихлорэтилен = Винилиденхлорид = хлористый винилиден = 1,1 
дихлорэтилен = C2H2Cl2;

20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Дихромат калия = двухромовокислый калий = бихромат калия = хромпик = 
K2Cr2O7 водный pаствор 40%

20° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Диэтиламин = C4H11N 20° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Диэтиленгликоль = двуэтиленовый спирт = ДЭГ = C4H10O3 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Диэтиловый эфир = этиловый эфир = серный эфир = C4H10O 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Диэтилсебакат = Диэтилсебацинат = диэтиловый эфир себациновой кислоты 
= ДЭС = C2H5OOC(CH2)8COOC2H5

20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Дрожжи водный pаствор 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Дубильная кислота, танин, C14H10O9 60° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Еловое масло 20° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Желатин водный раствор 40° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Жирные кислоты 100° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Жирные спирты - почти твердые при этой температуре 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Жирный кокосовый спирт 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Жиры минеральные животные растительные 80° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Известковое молоко = водная взвесь гидроксида кальция (гашеной извести. 80° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Изобутиловый спирт = Изобутанол = бутанол-2 = 2-метилпропанол-1- = спирт 
бутиловый вторичный = С4Н9ОН

20° Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Изооктан; 2,2,4триметилпентан, изо-октан = С(СН3)3—CH2—CH(CH3)2 20° Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Изопроилхлорид, 2-хлорпропан = (СНз)2СНС1, 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Изопропанол, Изопропиловый спирт, пропанол-2 (2-пропанол), 
диметилкарбинол, ИПС = C3H8O

60° Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Нужны специальные композиции Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Изопропилацетат (Изопропиловый эфир уксусной кислоты, 2-Пропил Ацетат, 
1-Метилэтиловый эфир уксусной кислоты, ISOPROPYL ACETATE, IPAC) 
=CH3COOCH(CH3)2

80° Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Изофорон (3,5,5-триметил-2-циклогексин-1-один) = C9H14O 20° Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Испытательное горючее FAM по DIN 51 604-A :
50 Vol.% Toluene
30 Vol.% Isooctane
15 Vol.% Diisobutylene
5 Vol.% Ethyl alcohol

20° Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Испытательное горючее FAM по DIN 51 604-C:
50Vol.% Isooctane
50Vol.% Toluene

20° Совсем не подходит Совсем не подходит Нужны специальные композиции Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Йодид калия водный расвор = KI 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Йодный раствор = Водно-спиртовой раствор йода 5 % содержит йода 5 г, 
калия йодида 2 г, воды и спирта 95 % поровну до 100 мл.

20° Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Йодоформ, трииодметан = СНІ3 20° Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит



Вещество t °C NBR VMQ FPM EPDM AU FFPM PTFE
Калийная соль (минерал, основа для получения калийных удобрений, 
примерно 50% сильвин KCl и еще прочие соли ) водный раствор

60° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Калийный щелок = Гидроксид калия = Кали едкое = каустический поташ = 
KOH 50% водный раствор

60° Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Камфора спиртовой раствор 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Камфорное масло 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Карболинеум = препарат КЭАМ (концентрат эмульсий каменноугольных 
масел)

80° Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Карболинеум = препарат КЭАМ (концентрат эмульсий каменноугольных 
масел)

60° Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Карбонат аммония = углекислый аммоний = (NH4)2CO3 водный раствор 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Карбонат калия = углекислый калий = поташ = K2CO3 водный раствор 40° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Квасцы водные (см. выше) 100° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Квасцы водные:
Алюмоаммонийные квасцы (Е523) — AlNH4(SO4)2·12H2O
Алюмокалиевые квасцы (Е522) — KAl(SO4)2·12H2O
Алюмонатриевые квасцы (Е521) — NaAl(SO4)2·12H2O
Алюморубидиевые квасцы — RbAl(SO4)2·12H2O
Алюмоцезиевые квасцы — CsAl(SO4)2·12H2O
Железоаммонийные квасцы — FeNH4(SO4)2·12H2О
Железокалиевые квасцы — KFe(SO4)2·12H2O
Хромокалиевые квасцы — KCr(SO4)2·12H2O

60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Керосин 20° Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Клофен (синтетическое трансформаторное масло для 
электропромышленности) T 64 = Clophen T 64

100° Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Клофен A-типы (синтетическое трансформаторное масло для 
электропромышленности) = Clophen A

100° Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Кокосовое масло 60° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Кокосовое маспо 80° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Кокосовый жир 80° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Коксовый газ (продукт коксования: H2, СН4, СО и др. газы) 80° Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Колошниковый газ = Доменный газ (продукт неполного сгорания угля при 
выплавке чугуна) - топливо

100° Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Костное масло = Костяное масло = bone oil lubricant 60° Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Крахмал =(C6H10O5)n водный pаствор 60° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Крахмальная патока = Патока картофельная = Патока кукурузная = 
декстринмальтоза, мальтодекстрин / состав:(крахмальный сахар, глюкоза, 
декстроза, виноградный сахар).

60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Крезолы (метилфенолы, гидрокситолуолы) = C7H8O водный раствор 45 Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Кремнефтористоводородная кислота = гексафторокремниевая кислота = 
гексафторосиликат водорода H2(SiF6) = сильная неорганическая кислота. 
водный раствор

60° Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Кремнефтористоводородная кислота = гексафторокремниевая кислота 
=гексафторосиликат водорода H2(SiF6) silicofluoric acid

100° Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Кремнефтористоводородная кислота = гексафторокремниевая кислота 
=гексафторосиликат водорода H2(SiF6) silicofluoric acid концентрированная

20° Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Кремниеве кислоты: метакремниевая H2SiO3 = ортокремниевая H4SiO4 = 
дикремниевые H2Si2O5 и H10Si2O9 = пирокремниевая H6Si2O7 и 
поликремниевые nSiO2•mH2O водный раствор

60° Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Кротоновый альдегид = Crotonaldehyde = β-метакролеин = C4H6O 20° Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Ксиламон = Xylamon = антисептик пропитка для дерева, ткани, канатов и т.д. 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Ксилолы = Диметилбензолы = C6H4(СН3)2 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Лавандовое масло = oil of lavender = spike lavender oil = lavander oil 20° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Лактамы напр. капролактам = C6H11NO водные растворы 80° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Ланолин = шерстяной воск = животный воск = жирапот = шерстяной жир 60° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Лауриловый спирт = Додеканол = додециловый спирт = C12H26O 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Ликеры - спиртные 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Лимонная кислота = C6H8O7 = водный раствор 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Нужны специальные композиции Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Лимонный сок неразбавленный 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Нужны специальные композиции Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Линоленовая кислота = CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7COOH 20° Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Льняное масло 60° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Мазут 60° Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Малеиновая кислота = H4C4O4 водный раствор 100° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Маргарин 80° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Масло ASTM No 1 100° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Масло ASTM No 2 100° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Масло ASTM No 3 100° Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Масло ATF = масло для автоматических коробок передач = жидкость 
автоматической коробки передач

100° Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Масло для подшипников = подшипниковые масла 60° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Масло кукурузное 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Масло сливочное 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Масло сливочное 80° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Масляная кислота = бутановая кислота = водный раствор 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Масляная кислота = бутановая кислота = С3Н7СООН 60° Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Масляный альдегид = Бутаналь = Бутиральдегид = С4Н8О 20° Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Машиинное масло = моторное масло минеральное 80° Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Мезитилоксид = 2-метилпентен-2-он-4 = изопропилиденацетон = мезитила 
окись = (СH3)2С=СНС(О)СH3

20° Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Меласса = чёрная патока 100° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Ментол = 3-p-ментанол = гексагидротимол = мятная камфора = C10H20O 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Метаборат калия = KBO2,водный раствор 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Метан = CH4 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит



Вещество t °C NBR VMQ FPM EPDM AU FFPM PTFE
Метанол = метиловый спирт = древесный спирт = карбинол = метилгидрат = 
гидроксид метила = СН3OH

60° Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Нужны специальные композиции Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Метилакрилат = метиловый эфир акриловой к-ты СН2=СНСООСН3 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Метиламин монометиламин, аминометан, MMA, CH5N водный раствор 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Метилбромид = Бромистый метил = бромметан = CH3Br 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Метиленхлорид = ДХМ = дихлорметан = метилен хлористый = CH2Cl2 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Метилизобутилкетон = 4-Метилпентанон-2 = Гексон = Изобутилметилкетон = 
Изопропилацетон = 4-Метил-2-пентанон = МИБК СН3СОСН2СН(СН3)2

20° Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Метилметакриллат = ММА C5H8O2 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Метилэтилкетон = бутанон = Бутан-2-он C4H8O 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Метоксибутанол = 3-метоксибутанол C5H12O2 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Минеральная вода 60° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Минеральное масло моторное и не только моторное 100° Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Миристиловый спирт = 1-Тетрадеканол = тетрадециловый спирт C14H30O 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Молоко = Milk 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость

Молочная кислота = 2-гидрокси-пропановая кислота C3H6O3 водный pаствор 
10%

40° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Монобромбензол = Бромбензол = фенилбромид C6H5Br 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Монохлорметилэфир уксусной кислоты = Этиловый эфир хлоруксусной 
кислоты = этилхлорацетат = ClCH2COOCH2CH3

60° Совсем не подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Монохлорэтилэфир уксусной кислоты = метиловый эфир хлоруксусной 
кислоты = метилхлорацетат C3H5ClO2

60° Совсем не подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Морская вода 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Морфолин = тетрагидрооксазин-1,4 = C4H9NO 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Моторные масла в широком смысле 100° Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Мочевина = карбамид = диамид угольной кислоты водный раствор 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Моющие средства синтетческие - стиральные порошки и т.п. 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Муравьиная кислота = Метановая кислота = HCOOH или CH2O2 водный 
раствор

60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Мыльный раствор в воде 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Мышьяковая кислота = ортомышьяковая кислота H3AsO4 водный раствор 100° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Мышьяковая кислота = ортомышьяковая кислота H3AsO4 водный раствор 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Натриевый щелок названия / едкий натр = каустик = каустическая сода = 
NaOH в

20° Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Натрия бензоат = E211 = бензойнокислый натрий C6H5CO2Na водный 
раствор

40° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Натрия бикарбонат = гидрокарбонат натрия = пищевая (питьевая) сода = 
сода двууглекислая NaHCO3

60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Натрия бикарбонат = гидрокарбонат натрия = пищевая (питьевая) сода = 
сода двууглекислая NaHCO3 водный раствор

60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Нафта = лигроин 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Нафталин С10Н8 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Нафтолен ZD = AROMEX = A 260 = PARASOLV 504 = PG 12 (OIL) = 
NAFTOLEN ZD = FLEXON 393 = AROMATIC OILS (HYDROCARBONS) = SC 
100 (OIL) = FUKKOL AROMAX 1 = MOBILTHERM LIGHT = AC 12 = PETROSOL

20° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Нафтоловая кислота = нафталиновая кислота 20° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Нашатырный спирт - водный раствор гидроксида аммония 40° Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Нефть 20° Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Нефть / керосин 60° Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Нитрат аммония = аммонийная селитра = аммиачная селитра NH4NO3 
водный раствор

60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Нитрат аммония = аммонийная селитра = аммиачная селитра NH4NO3 
водный раствор

100° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Нитрат калия = азотнокислый калий = калиевая селитра = калийная селитра 
= индийская селитра KNO3 водный раствор

60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Нитрат натрия = азотнокислый натрий = натриевая селитра = чилийская 
селитра = натронная селитра NaNO3

60° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Нитрат натрия = азотнокислый натрий = натриевая селитра = чилийская 
селитра = натронная селитра NaNO3 водный раствор

60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Нитрат свинца(II) = динитрат свинца Pb(NO3)2 водный раствор 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Нитрат серебра(I) = азотнокислое серебро = «адский камень» = ляпис AgNO3 
водный раствор

100° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Нитрат кальция = кальциевая селитра = норвежская селитра = азотнокислый 
кальций = Са(NО3)2 водный раствор

40° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Нитрат меди = Нитрат меди(II) = Медь азотнокислая Cu(NO3)2 водный 
раствор

60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Нитробензол = мирабановое масло C6H5NO2 60° Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Нитроглиголь = Этиленгликольдинитрат = ЭГДН = динитрогликоль = 
гликольдинитрат C2H4O6N2 взрывчатое вещество (ВВ)

20° Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Нитроглицерин = 1,2,3-тринитроксипропан = глицеринтринитрат = 
тринитроглицерин = тринитрин = НГЦ CHONO2(CH2ONO2)2

20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Нитроза = Окислы азота = Нитрогазы = нитрозные газы 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Нитрометан CH3NO2 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Нитропропан = 1-НИТРОПРОПАН СH3(СH2)2NO2 и 2-НИТРОПРОПАН 
(СH3)2СНNO2

20° Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Н-пропанол = пропан-1-ол = пропиловый спирт = 1-пропанол = C3H7OH (и 
изопропиловый тоже)

60° Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Озон = O3 20° Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Оксихлорид фосфора = фосфора хлорокись, фосфорилхлорид, 
хлорангидрид фосфористой кислоты, трихлороксид фосфора(V) = POСl3

20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Октан = н-октан = C8H18 20° Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Октиловае спирты (октанолы) С8Н17ОН 20° Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Олеиловый (олеиновый) спирт 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит



Вещество t °C NBR VMQ FPM EPDM AU FFPM PTFE
Олеум (раствор серного ангидрида SO3 в 100%-й серной кислоте H2SO4) 
10%

20° Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Оливковое масло 60° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

о-НИТРОТОЛУОЛ - химическая формула: C7H7NO2 / C6H4(CH3)(NO2) 60° Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Очистители Хенкель P3 / Hehkel P3 - растворы 100° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Пальмитиновая кислота (Гексадекановая кислота) CH3(CH2)14COO 60° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Пальмовое масло =жирные кислоты масла пальмовых косточек = жирнные 
кислоты пальмового масла

60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Пар - водяной пар 130° Совсем не подходит Совсем не подходит Нужны специальные композиции Хорошо подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит

Парафин 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Парафиновая эмульсия в воде 40° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Парафиновое масло, вазелиновое масло Вазелиновое масло, жидкий 
парафин

60° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Парафиновые (жирные) спирты - твердые при НУ 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Пары брома, Br 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Пектины - очищенные полисахариды 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Пентаны - C5H12 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Перекись водорода H2O2 - пероксид водорода водный раствор 20° Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Перманганат калия = марганцовокислый калий = KMnO4 водный раствор 40° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Персульфат калия = Пероксодисульфат калия = Надсернокислый калий = 
K2S2O6(O2) водный раствор

60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Перуксусная кислота = Надуксусная кислота = пероксиуксусная кислота = 
НУК = СН3СО3Н< 1%

40° Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Перуксусная кислота = Надуксусная кислота = пероксиуксусная кислота = 
НУК = СН3СО3Н< 10%

40° Совсем не подходит Совсем не подходит Нужны специальные композиции Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Перхлорат калия = хлорнокислый калий = KClO4 = ПХК водный раствор 80° Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Перхлорзтилен = Тетрахлорэтилен = C2Cl4 60° Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Петролейный зфир = нефтяной эфир = масло Шервуда 60° Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Пиво 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Пикель-раствор (кожаный пикель) - водный раствор уксусной кислоты и соли 
или сходный

20° Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Пикриновая кислота = 2,4,6-Тринитрофенол = C6H2(NO2)3OH = мелинит = 
мелинит = лиддит = пертит = гранатфюллюнг = Шпренгкорпер 88 = Экразит = 
TNF = шимозе, шимоз

20° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Пикриновая кислота водный раствор 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Пинен - очищенный скипидар (растворитель красок и т.п.) 20° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Пиперидин = пентаметиленимин = C5H11N 20° Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Пиридин = C5H5N 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Пиррол = C4H5N 20° Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Поташ = карбонат калия = углекислый калий = K2CO3 водный раствор 40° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Природный газ, натуральный газ 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Пропагиловый спирт = C3H4O водный раствор 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Пропан жидкий /газообразный C3H8 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Пропиленгликоль = ПГ, PG, PGI = 1,2-пропандиол = 1,2-диоксипропан = 
Dowfrost = Methylethylene glycol = Monopropylene glycol = PG 12 = Propane-1,2-
diol - антифриз и сам и в одном растворе

60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Пропиленоксид = метилоксиран = 1,2-пропиленоксид = C3H6O 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Пропиновая кислота = пропановая кислота = метилуксусная кислота = 
консервант E280 = CH3CH2COOH

60° Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Рапсовое масло 20° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Ртуть обычная жидкая = "серебряная ртуть" 60° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Рудичный газ (в основном - метан) 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Рыбий жир, тресковый жир 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Сагротан, Sagrotan - дезинфектор, в т.ч. медицинский 20° Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Салициловая кислота = 2-гидроксибензойная = фенольная кислота = 
С6Н4(ОН)СООН

20° Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Сахарный сироп 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Светильный газ без бензола = смесь горючих газов: водорода, болотн. газа, 
окиси углерода, этилена...

20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Сера 60° Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Серная кислота H2SO4 концентрированная 50° Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Серная кислота H2SO4 разбавленная 20° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Сернистый углерод = серуглерод= CS2 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Сероводород (сернистый водород сульфид водорода, дигидросульфид) H2S 
водный p-p

60° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Сероводород сухой 60° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Силикат натрия (метасиликат натрия) Na2SiO3 водный раствор 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Силикатная смазка 20° Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Силиконовые масла (полимеризованные силоксаны, кремнийорганические 
жидкости)

20° Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Синильная кислота (цианистоводородная кислота, цианистый водород) HCN 20° Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Скидрол - гидравлическая жидкость 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Смесь кислот (серная кислота +азотная кислота +вода) 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Смесь кислот (серная кислота +фосфорная кислота+вода) 40° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Совол ( пентахлордифенил С12Н5С15) 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Сода (Карбонт натрия) Na2CO3 водный pаствор 60° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Соленая вода (морская вода) 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Соли бария водные растворы (яды), барий-соли 60° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Соли серебра водные растворы, серебро-соли 60° Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Соляная кислота HCl концентрирован. 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Соляная кислота концентрирован. 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Соляная кислота разбавленная, водные растворы 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Сосновое масло, хвойные масла 60° Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит



Вещество t °C NBR VMQ FPM EPDM AU FFPM PTFE
Спермацет - китовый жир (кашалот) 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Стеариновая кислота (октадекановая кислота) = C18H36O2 = 
CH3(CH2)16COOH

70° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Стирол (фенилэтилен, винилбензол, этенилбензол) C8H8 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Сульфат алюминия = сернокислый алюминий = Al2(SO4)3 = E520 водный 
раствор

60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Сульфат алюминия водный раствор 100° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Сульфат калия = сернокислый калий = K2SO4 = E515 водный раствор 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Сульфат магния = Magnesii sulfas = MgSO4 водный раствор 100° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Сульфат меди (II) = медный купорос = CuSO4 водный раствор 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Сульфат натрия = натрий сернокислый = Na2SO4 = E514 водный раствор 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Сульфат никеля сульфат(II) = Никелевый купорос = NiSO4 водный раствор 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Сульфид аммония = (NH4)2S водный раствор 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Сульфид аммония = (NH4)2S водный раствор 100° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Сульфид натрия = Na2S водный раствор 40° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Сульфид натрия = Na2S водный раствор 100° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Сульфурилхлорид = хлористый сульфурил = SO2Cl2 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Тальк 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Таннины 40° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Терпентин = Чистый скипидар 60° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Терпентинное масло = не очищенный скипидар 20° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Тетраборат натрия = бура = Na2B4O7 = боракс водный раствор 60° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Тетрагидронафталин = тетралин С10H12 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Тетрагидрофуран = тетраметиленоксид = фуранидин = оксолан C4H8O. 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Тетрахлорид титана = Хлорид титана(IV) = титан четыреххлористый = 
тетрахлортитан TiCl4

20° Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Тетрахлорметан = 0четырёххлористый углерод = фреон-10 = хладон-10 CCl4 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Тетрахлорэтан = 1,1,2,2-Тетрахлорэтан = четыреххлористый ацетилен 
СНCl2—СНCl2

60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Тетрахлорэтилен = 1,1,2,2-тетрахлорэтен = перхлорэтилен C2Cl4 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Тетраэтилсвинец = ТЭС (C2H5)4Pb 20° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Тионилхлорид = хлористый тионил SOCl2 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Тиосульфат натрия = антихлор = гипосульфит = сульфидотриоксосульфат 
натрия = натрий серноватистокислый Na2S2O3 или Na2SO3S,

60° Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Тиофен = тиофуран C4H4S 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Типографские краски и чернила 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Толуол = толуанский бальзам = метилбензол C7H8 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Тормозная жидкость ATF = для АКП 100° Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Тормозные жидкости на базе гликолевых эфиров 80° Совсем не подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Трансмиссионные масла Типа A (АКП) 20° Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Трансформаторное масло 60° Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Триацетин = триацетоксипропан = триацетат глицерина C9H14O6 20° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Трибутилфосфат = (С4Н9О)3РО 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Трибутоксиэтилфосфат = ТБЭФ 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Трикрещилфосфат = TKF =(СН3С6Н4O)3РО 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Триметилолпропан = ТМП = этриол СН3СН2С(СН2ОН)3, водный раствор 100° Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Тринатрийфосфат = натрий фосфорнокислый 
трехзамещенныйдвенадцативодный = ТНФ Na3PO4

20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Тринитротолуол = тротил = 2,4,6-тринитротолуол = тол = TNT = 2,4,6-
тринитрометилбензол C7H5N3O6

20° Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Триоктилфосфат 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Трихлорид азота = нитрид хлора NCl3 20° Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Трихлорид мышьяка = Хлорид мышьяка III AsCl3 водный раствор 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Трихлорид фосфора = Хлорид фосфораIII PCl3 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Трихлоруксусная кислота = Трихлорэтановая кислота CCl3COOH водный 
раствор

60° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Трихлорэтилен = Trichoraetylenum C2HCl3 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Трихлорэтилфосфат = трис-(2-монохлорэтил)фосфат = ТХЭФ С6Н12CL3O4P 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Триэтаноламин = трис (2-гидроксиэтил)амин = ТЭА (HO-CH2CH2)3N 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Триэтилалюминий Al(C2H5)3 20° Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Триэтилборан (C2H5)3B 20° Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Триэтиленгликоль марки А = марки Б = ТЭГ = тригликоль 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Уайт-спирит = White Spirit = нефрас-С4-155/200 = растворитель Стоддарда = 
Stoddard solvent

20° Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Уксусная кислота = этановая кислота CH3COOH водный раствор 100° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Уксусная кислота = этановая кислота CH3COOH водный раствор 25 до 60% 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Уксуснокислое железо = Ацетат железа(II) водный раствор (CH3COO)2Fe 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Уксуснокислый свинец = ацетат свинца II = свинцовый сахар Pb(CH3COO)2 
водный раствор

60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Уксуснокислый свинец = ацетат свинца II = свинцовый сахар Pb(CH3COO)2 
водный раствор

100° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Уксусный эфир = Этилацетат = этиловый эфир уксусной кислоты СН3-СОО-
CH2-CH3

20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Фенетол = этоксибёнзол = этилфениловый эфир = Ethoxybenzene = 
PHENETOLE = Ethyl phenyl ether = Phenyl ethyl ether C8H10O

20° Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Фенилбензол, бифенил, дифенил С6Н5С6Н5 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Фенилгидразин C6H8N2 60° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Фенилгидразин хлоргидрат = Фенилгидразин гидрохлорид C6H8N2*HCl 
водный раствор

80° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит



Вещество t °C NBR VMQ FPM EPDM AU FFPM PTFE
Фенол = Гидроксибензол = Карболовая кислота C6H5OH водный pаствор до 
90%

80° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Формальдегид = муравьиный альдегид = метаналь CH2O водный раствор 60° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Формамид HCONH2 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Фосген = дихлорангидрид угольной кислоты COCl2 20° Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Фосфат кальция = ортофосфат кальция = фосфорнокислый кальций 
Ca3(PO4)2 водный раствор

20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Фосфат натрия = ортофосфат натрия Na3PO4 водный раствор 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Фосфаты аммония = (моноаммонийфосфат NH4H2PO4 и 
диаммонийфосфат(NH4)2HPO4 и триаммонийфосфат (NН4)3РO4) водный 
раствор

60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Фосфорная кислота = ортофосфорная кислота H3PO4 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Фосфорная кислота = ортофосфорная кислота H3PO4 водный раствор 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Фотозакрепитель 40° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Фотопроявитель 40° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Фотоэмульсии - светочувствительные покрытия 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Фреон согласно DN 8962 R11 - хладагент, хладон 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит

Фреон согласно DN 8962 R113 - хладагент, хладон 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит

Фреон согласно DN 8962 R114 - хладагент, хладон 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит

Фреон согласно DN 8962 R12 - хладагент, хладон 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит

Фреон согласно DN 8962 R13 - хладагент, хладон 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит

Фреон согласно DN 8962 R134 a - хладагент, хладон 20° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит

Фреон согласно DN 8962 R22 - хладагент, хладон 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит

Фруктовые соки - сок фруктовый 100° Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Фталевая кислота = 1,2-бензолдикарбоновая кислота C8H6O4 водный 
раствор

60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Фтор F2 сухой 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Фторбензол = фенил фтористый C6H5F 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Фторид аммония = Фтористый аммоний NH4F водный раствор 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Фторид аммония = Фтористый аммоний NH4F водный раствор 100° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Фторид меди = фторомедь(II) = дифторид меди CuF2 водный раствор 50° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Фторуглеродные масла = перфторуглеродные масла, жидкости (PFC) 100° Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Фульмитан серебрпа = гремучее серебро = AgCNO = ртутно-серебряная соль 
водный раствор

60° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит

Фуран = фурфуран C4H4O 20° Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Фурфурол = 2-фуранкарбальдегид = фурфураль C5H4O2 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Фурфуроловый спирт = фуриловый спирт C4H3OCH2OH (Рац. формула 
C5H6O2)

20° Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Хладагенты = фреоны = хладоны HFA 55 Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Нужны специальные композиции Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Хладагенты = фреоны = хладоны типа HFC 60° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Хладагенты согласно DIN 8962 R11 - хладоны, фреоны 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит

Хладагенты согласно DIN 8962 R1131 - хладоны, фреоны 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит

Хладагенты согласно DIN 8962 R1141 - хладоны, фреоны 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит

Хладагенты согласно DIN 8962 R121 - хладоны, фреоны 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит

Хладагенты согласно DIN 8962 R131 - хладоны, фреоны 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит

Хладагенты согласно DIN 8962 R134 a1 - хладоны, фреоны 20° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит

Хладагенты согласно DIN 8962 R221 - хладоны, фреоны 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит

Хлопковое масло = Хлопчатниковое масло 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Хлор Cl2 газообразный влажный 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Хлор Cl2 газообразный сухой 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Хлор Cl2 жидкий 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Хлоральгидрат = хлоралгидрат C2H3Cl3O2 водный раствор 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Хлорамин NH2Cl водный раствор 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Хлорат калия = бертолетова соль KClO3 водный раствор 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Хлорат натрия = Хлорноватокислый натрий NaClO3 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Хлорбензол = фенилхлорид C6H5Cl 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Хлорбромметан = Бромхлорметан = метиленхлорбромид СH2BrСl 20° Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Хлорид аммония = хлористый аммоний NH4Cl водный раствор 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит

Хлорид железа(III) = хлорное железо FeCl3 водный раствор 40° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Хлорид калия KCl водный раствор 60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Хлорид кальция = Хлористый кальций CaCl2 водный раствор 100° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Хлорид лития LiCl водный раствор 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Хлорид магния = хлористый магний MgCl2 водный раствор 100° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Хлорид меди(I) = Хлористая медь CuCl водный раствор 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Хлорид мышьяка AsCl3 водный раствор 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Хлорид натрия = хлористый натрий = обычная соль = поваренная соль = 
столовая соль = пищевая соль = каменная соль = галит NaCl

100° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Хлорид никеля = никель хлористый NiCl2 водный раствор 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Хлорид серы IV S2Cl2 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Хлорид цинка(II) = хлористый цинк = дихлорид цинка = паяльная кислота 
ZnCl2 водный раствор

80° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Хлористый водород = Хлороводород (HCl) газ 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Хлорметил = methyl chloride = метилхлорид = хлористый метил = 
холодильный агент R40 = Хлорметан = монохлорметан = фреон R40, CH3Cl

20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Хлорная вода насыщенная = водный раствор хлора. Есть (Cl2), 
хлорноватистая кислота (HClO) и хлороводородная = соляная кислота (HCl)

20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Хлорная известь (смесь гипохлорита, хлорида и гидроксида кальция) = 
белильная известь = хлорка водный раствор

60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Хлорная кислота HClO4 100° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Хлорная кислота HClO4 водный раствор 80° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Хлороформ = трихлорметан = метилтрихлорид = хладон (фреон) R20 CHCl3 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит



Вещество t °C NBR VMQ FPM EPDM AU FFPM PTFE
Хлорсульфоновая кислота HSO3Cl 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Хлоруксусная кислота = Монохлоруксусная кислота C2H3ClO2 60° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Хлорэтанол = этиленхлоргидрин = 2-хлорэтанол = хлорэтиловый спирт = 
хлоргидрин этиленгликоля ClCH2CH2OH

60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Хромат калия = Хромовокислый калий K2CrO4 водный раствор 20° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Хромовая кислота = хромовый ангидрид H2CrO4 + серная кислота H2SO4 
(электролит для хромовых ванн)

40° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Хромовая кислота = хромовый ангидрид H2CrO4 водный раствор 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Царская водка = Aqua Regia = Aqua Regis = A.R. = смесь концентрированных 
азотной HNO3 (65-68 % масс.) и соляной HCl (32-35 % масс.)кислот, взятых в 
соотношении 1:3 по объёму (массовое соотношение, в пересчёте на чистые 
вещества, около 1:2)

20° Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Целлозольв 20° Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Цеолиты: натролит, шабазит, гейландит, стильбит (десмин), морденит, 
томсонит, ломонтит ....

20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Цианистый калий = калия цианид KCN водный раствор 40° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Цианистый калий = калия цианид KCN водный раствор 80° Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Циклогексан C6H12 20° Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Циклогексанол = Гексалин C6H11OH. 20° Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Циклогесиламин C6H13N 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Черный щелок = сульфатный щёлок — отработанный раствор после 
завершения варки целлюлозы

100° Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Шерстяной жир = Ланолин = шерстяной воск = животный воск 50° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Щавелевая кислота = Этандиовая кислота (COOH)2 водный раствор 100° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Экстракты трав 20° Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Эмульсия говяжьего сала сульфированная 20° Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Эпихлоргидрин = 2-хлорметилоксиран = 3-Хлор-1,2-эпоксипропан = 
хлорметилоксиран С3H5ClO

20° Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит

Этан C2H6 20° Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Этанол = этиловый спирт = метилкарбинол = винный спирт = питьевой спирт 
= алкоголь(спирт)

20° Хорошо подходит Хорошо подходит Нужны специальные композиции Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Этанол = этиловый спирт = метилкарбинол = винный спирт = питьевой спирт 
= алкоголь(спирт)

80° Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Нужны специальные композиции Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Этанол = этиловый спирт = метилкарбинол = винный спирт = питьевой спирт 
= алкоголь(спирт) с уксусной  кислотой

60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нужны специальные композиции Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Этанол = этиловый спирт = метилкарбинол = винный спирт = питьевой спирт 
= алкоголь(спирт) с уксусной  кислотой

20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Нужны специальные композиции Хорошо подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Этилакрилат = этиловый эфир акриловой кислоты = акрилоэтиловый эфир 
C5H8O2

20° Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Этилакрилат СН2 = СНСООС2Н5 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Этилацетат СН3-СОО-CH2-CH3 60° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Этилбензол C8H10 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Этиленгликоль = этандиол-1,2 = гликоль = 1,2-диоксиэтан = 1,2-этандиол 
C2H6O2

100° Хорошо подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Этилендиамин = 1,2-диаминоэтан C2H8N2 60° Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Этилентрихлорид = Дихлорэтан = хлористый этилен СlСН2СН2Сl 20° Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит

Этиленхлорид = Винилхлорид = хлористый винил = хлорвинил = хлорэтилен 
= хлорэтен C2H3Cl

20° Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Этилхлорид = Хлористый этил = хлорэтил = Хлорэтан = хладагент R-160 
C2H5Cl

20° Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Приемлемая или средняя стойкость Хорошо подходит Хорошо подходит

Этилэфир = Диэтиловый эфир = этиловый эфир = серный эфир C4H10O 20° Совсем не подходит Совсем не подходит Совсем не подходит Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит

Эфирные масла 20° Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Приемлемая или средняя стойкость Совсем не подходит Нет данных (скорее НЕ подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит

Янтарная кислота = бутандиовая кислота = этан-1,2-дикарбоновая C4H6O4 
кислота водный раствор

60° Хорошо подходит Нет данных (скорее подходит) Хорошо подходит Хорошо подходит Совсем не подходит Хорошо подходит Хорошо подходит


